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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Коррозия и защита от коррозии» 

 (наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 
Введение. Цели и задачи 

дисциплины ОПК-7 
Обсуждение 

сообщений 

2. 

Основные понятия о внешней и 

внутренней коррозии 

трубопроводов и методы защиты 

их. 

ОПК-7 

Обсуждение 

сообщений 

Блиц-опрос 

3. 
Внутренняя коррозия 

трубопроводов ОПК-7 
Обсуждение 

сообщений 

4. 
Факторы коррозионного 

разрушения трубопроводов ОПК-7 
Обсуждение 

сообщений 

5. 
Защита трубопроводов от 

внутренней коррозии ОПК-7 
Обсуждение 

сообщений 

6 
Защита трубопроводов от внешней 

коррозии ОПК-7 

Обсуждение 

сообщений 

Блиц-опрос 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Блиц-опрос Средство контроля усвоения учебного  

материала темы, раздела или разделов  

дисциплины, организованное как  

учебное занятие в виде собеседования  

преподавателя с обучающимися  

Вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины  

2 Обсуждение 

сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

По решению определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов,  

сообщений  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ БЛИЦ-ОПРОСА 

1. Цели дисциплины 

2. Задачи дисциплины 

3. Атмосферная коррозия 

4. Почвенная коррозия 

5. Внутренняя коррозия. 

6. Характер и причины внутренней коррозии нефтегазопроводов. 

7. Защита трубопроводов от внутренней коррозии. 

8. Исследование защитных свойств ингибитора И-1-А. 

9. Теоретические основы процесса электрохимической коррозии металлов. 

10. Факторы коррозионного разрушения трубопроводов. 

11. Равномерная или общая коррозия. 

12. Местная или локальная коррозия 

13. Межкристаллитная коррозия. 

14. Избирательная коррозия. 

15. Химическая и электрохимическая коррозия. 

16. Температура и рН воды. 

17. Содержание кислорода в воде. 

18. Парциальное давления СО2. 

19. Минерализация воды. 

20. Давление. 

21. Структурная форма потока. 

22. Биокоррозия. 

23. Технические способы защиты 

24. Технологическая защита трубопроводов 

25. Особенности коррозии трубопроводов в условиях Западной Сибири. 

26. Рассмотрение плана проведения геолого-технических мероприятий на примере ЧР 

27. Пассивные способы защиты. 

28. Активные способы защиты. 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 
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примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 5-6баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

- 7-8 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 

- 9 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

- 10 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

Темы для самостоятельного изучения 
1. Состояние поверхности стенки трубы, соприкасающейся с нефтью (шероховатая, 

гладкая, полированная).  

2. Применение поверхностно-активных веществ, подаваемых, к забоям или устьям 

скважин в поток обводненной нефти 

3. Виды и особенности атмосферной коррозии металлов 
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4. Влияние химических примесей в атмосфере на скорость коррозии металлов 

5. Механическая коррозия. Технические способы защиты.  

6. Технологическая защита трубопроводов. 

7. Особенности коррозии металлов в водных средах 

8. Стресс-коррозия подземных газопроводов 

9. Мастичные изоляционные материалы и покрытия 

10. Катодная защита наружной поверхности подземных и подводных трубопроводов 

внешним током 

 

Перечень тем для реферата 

1. Характер и причины внутренней коррозии нефтепроводов. 

2. Характер и причины внутренней коррозии газопроводов. 

3. Защита трубопроводов от внутренней коррозии. 

4. Ингибиторы, применяемые для защиты трубопроводов от внутренней коррозии. 

5. Исследование защитных свойств ингибитора. 

6. Электрохимическая защита нефтепроводов. 

7. Анодная и катодная защита нефтепромыслового оборудования. 

8. Мастичные изоляционные материалы и покрытия 

9. Катодная защита наружной поверхности подземных и подводных трубопроводов 

внешним током 

10. Защитное покрытие подземных трубопроводов 

11. Защитное покрытие наземных трубопроводов 

12. Коррозия трубопроводов в водных средах 

13. Атмосферная коррозия трубопроводов 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

1. Бахмат Г.В. Справочник инженера по эксплуатации нефтегазопроводов и 

продуктопроводов [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Бахмат Г.В., 

Васильев Г.Г., Богатенков Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2006.— 928 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15715.html. 

2. Зиновьева Л.М. Сбор, транспорт и хранение нефти на промыслах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Зиновьева Л.М., Коновалова Л.Н., Верисокин А.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75593.html. 

3. Применение поверхностно-активных веществ в процессах подготовки и 

транспортировки нефти [Электронный ресурс]: монография/ Н.Ю. Башкирцева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62245.html. 

4. Шингаркина О.В. Коррозия и защита наружной поверхности стальных трубопроводов 

в природных средах: учебное пособие / О. В. Шингаркина, А. Б. Лаптев. —Москва, 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. —288 c. — ISBN 978-5-9729-1008-3. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124193.html. 

5. Ангал Р. Коррозия и защита от коррозии: учебное пособие / Р. Ангал; перевод А. Д. 

Калашников. — 2-е изд. — Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2014. — 

343 c. — ISBN 978-5-91559-186-7. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103482.html. 

6. Синани, И. Л. Коррозия и защита от коррозии : конспект лекций / И. Л. Синани, Т. В. 

Лодягина. — Пермь : Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет, 2014. — 132 c. — ISBN 978-5-398-01245-3. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/15715.html
http://www.iprbookshop.ru/75593.html
http://www.iprbookshop.ru/62245.html
https://www.iprbookshop.ru/124193.html
https://www.iprbookshop.ru/103482.html
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Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110509.html. 

7. Теория и технология электрохимических методов защиты от коррозии : учебно-

методическое пособие / О. В. Ярославцева, В. М. Рудой, Н. И. Останин [и др.] ; под 

редакцией А. Б. Даринцева. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 96 c. — ISBN 978-5-7996-1754-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65991.html. 

 

Перечень практических занятий 

 

1. Поиск и изучение СНиП по коррозии и защите от коррозии. 

2. Рассмотрение и схематизация видов коррозии трубопроводов и методы защиты их. 

Решение типовых задач. 

3. Построение диаграмм внутренней коррозии по промысловым данным. Решение 

типовых задач. 

4. Расчет скорости внутренней коррозии при различных агрессивных факторах. 

5. Способы подачи ингибитора в скважины и технология обработки подземного 

оборудования. 

6. Способы подачи ингибитора и технология обработка внутрипромысловых 

трубопроводов. 

7. Виды защитных покрытий трубопроводов. 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

2. Атмосферная коррозия 

3. Почвенная коррозия 

4. Внутренняя коррозия 

5. Характер и причины внутренней коррозии нефтегазопроводов 

6. Защита трубопроводов от внутренней коррозии 

7. Исследование защитных свойств ингибитора И-1-А 

8. Теоретические основы процесса электрохимической коррозии металлов 

9. Факторы коррозионного разрушения трубопроводов 

10. Равномерная коррозия 

11. Общая коррозия 

12. Местная коррозия 

13. Локальная коррозия 

14. Межкристаллитная коррозия 

15. Избирательная коррозия 

16. Химическая коррозия 

17. Электрохимическая коррозия 

Образец аттестационного билета 

Аттестационный билет № 1 

1. Внутренняя коррозия. 

2. Равномерная коррозия. 

3. Химическая коррозия. 

4. Электрохимическая коррозия 

____________________________________ 
Один правильный ответ – 5 балла. 

 

https://www.iprbookshop.ru/110509.html
https://www.iprbookshop.ru/65991.html
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Вопросы к второй рубежной аттестации 

1. Температура как один из факторов коррозионного разрушения трубопроводов 

2. рН воды как один из факторов коррозионного разрушения трубопроводов 

3. Содержание кислорода в воде как один из факторов коррозионного разрушения 

трубопроводов 

4. Парциальное давления СО2 как один из факторов коррозионного разрушения 

трубопроводов 

5. Минерализация воды как один из факторов коррозионного разрушения трубопроводов 

6. Давление как один из факторов коррозионного разрушения трубопроводов 

7. Структурная форма потока как один из факторов коррозионного разрушения 

трубопроводов 

8. Биокоррозия. 

9. Технические способы защиты  

10. Технологическая защита трубопроводов  

11. Особенности коррозии трубопроводов в условиях Западной Сибири 

12. Пассивные способы защиты 

13. Активные способы защиты 

 

Образец аттестационного билета 

Аттестационный билет № 1 

1. Температура как один из факторов коррозионного разрушения трубопроводов. 

2. Биокоррозия. 

3. Пассивные способы защиты. 

4. Активные способы защиты. 

____________________________________ 
Один правильный ответ – 5 балла. 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Цели и задачи дисциплины 

2. Атмосферная коррозия 

3. Почвенная коррозия 

4. Внутренняя коррозия 

5. Характер и причины внутренней коррозии нефтегазопроводов 

6. Защита трубопроводов от внутренней коррозии 

7. Исследование защитных свойств ингибитора И-1-А. 

8. Теоретические основы процесса электрохимической коррозии металлов. 

9. Факторы коррозионного разрушения трубопроводов. 

10. Равномерная или общая коррозия. 

11. Местная или локальная коррозия 

12. Межкристаллитная коррозия. 

13. Избирательная коррозия. 

14. Химическая и электрохимическая коррозия. 

15. Температура и рН воды. 

16. Содержание кислорода в воде. 

17. Парциальное давления СО2 

18. Минерализация воды. 

19. Влияние давления на скорость коррозии. 
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20. Структурная форма потока. 

21. Биокоррозия. 

22. Технические способы защиты 

23. Технологическая защита трубопроводов 

24. Особенности коррозии трубопроводов в условиях Западной Сибири. 

25. Рассмотрение плана проведения геолого-технических мероприятий на примере ЧР. 

26. Пассивные способы защиты. 

27. Активные способы защиты. 

Образец билета на зачет 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 10  

1. Межкристаллитная коррозия 

2. Местная или локальная коррозия 

3. Активные способы защиты 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 

 
 

Критерии оценки знаний при приеме зачета 

 

- не зачтено выставляется аспиранту, если дан не полный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях; 

присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения; аспирант не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины; отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения; речь не грамотная; дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа аспиранта не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины; 

- зачтено выставляется аспиранту, если дан полный развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте; 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий и явлений; знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей; Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки; могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные аспирантом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Текущий контроль 

 

Тема: Рассмотрение и схематизация видов коррозии трубопроводов 

Коррозией (от лат. «corrosio» — «разъедание») металлов называется разрушение их 

поверхности в результате окисляющего воздействия окружающей среды. В процессе 

эксплуатации металлических магистральных и промысловых трубопроводов всегда 

происходит коррозия с образованием и развитием дефектов под воздействием внешних и 

внутренних факторов (воздействие коррозионной среды, статических и динамических 

напряжений, температуры и т.д.) и, как следствие, их разрушение. Коррозионное 
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состояние трубопроводов определяется степенью коррозионного влияния на них 

окружающей среды и уровнем защиты от этого влияния. 

Степень коррозионного влияния наиболее объективно определяется свободной 

скоростью роста коррозионных повреждений (Vкорр), измеряемой в мм/год. 

Многообразие природно-климатических условий РФ создает широкий диапазон скоростей 

почвенной наружной коррозии: от 0,25 - 0,3 мм/год в районах Сибири и Приполярья до 

0,8-1,2 мм/год в южных регионах РФ и на Кавказе. Факторами дополнительной опасности 

являются значительные блуждающие токи (скорость роста дефектов: 0,1….10 мм/год) и 

индукционная коррозия (скорость роста дефектов: 0,05….3 мм/год) в промышленных 

районах центральной России. Скорость роста коррозионных дефектов в результате 

микробиологической наружной коррозии составляет 0,1…1,5 мм/год. В целом, наружную 

коррозионную опасность для объектов нефтегазового комплекса РФ можно 

характеризовать средней скоростью разрушения трубопроводов в 0,4….0,7 мм/год. 

Скорость роста внутренних коррозионных дефектов существенно превышает 

вышеуказанные цифры и может составлять до 10 мм/год. Существенной особенностью 

трубопроводов является то, что для них опасно появление даже самого мелкого сквозного 

проржавления, нарушающего их герметичность. У трубопроводов при этом возникают 

большие утечки транспортируемых продуктов, вызывающие опасность для окружающей 

среды, а иногда и опасность серьезных аварий вплоть до взрывов. 

Указанные скорости роста обусловлены протеканием нескольких видов 

коррозионных процессов, различающихся между собой по механизму протекания: 

химическая коррозия, электрохимическая коррозия и коррозионное растрескивание под 

напряжением. 

Химическая коррозия металлов - это гетерогенное взаимодействие металла с 

коррозионной средой, при котором окисление металла и восстановление окислителя 

происходит одновременно. Движущей силой процесса химической коррозии является 

уменьшение общей свободной энергии системы окислитель-восстановитель вследствие 

протекания химической реакции. Наиболее распространенным видом химической 

коррозии является коррозия металлов в газах, особенно при повышенных температурах. 

На объектах нефтегазового комплекса наиболее часто встречается 

электрохимическая коррозия. Причиной протекания данного процесса является 

возникновение на поверхности металла, соприкасающегося с электролитом, большого 

количества коррозионных гальванических элементов. Возникновение таких коррозионных 

элементов вызвано различными величинами собственных потенциалов отдельных 

участков поверхности металла. 

Это различие потенциалов на поверхности металла обусловливается как 

внутренними, так и внешними факторами. К числу внутренних факторов относятся: 

природа металла, его кристаллическое строение, наличие внутренних напряжений, 

температура, различный характер обработки поверхности металла, наличие загрязнений в 

металле (сегрегации, шлак и т. д.). К числу внешних факторов, влияющих на 

возникновение различных потенциалов на поверхности металла, относятся: природа и 

концентрация электролита, его температура, скорость движения, доступ окислителей к 

поверхности металла. В результате наличия разных потенциалов на поверхности металла 

образуется коррозионный гальванический элемент, в цепи которого возникает 

электрический ток. 
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Важной особенностью коррозионного процесса является то, что разрушения при 

электрохимической коррозии происходят только на анодах, в то время как на катодах 

происходит процесс деполяризации и разрушение металла не имеет места. 

Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) труб в подземных 

трубопроводах является одной из форм инициируемых внешней средой разрушений. Его 

определяют, как макрохрупкое разрушение, развивающееся в результате одновременного 

воздействия на металл коррозионной среды и растягивающих напряжений. В отличие от 

воздействия общей и локальной коррозии КРН приводит к снижению несущей 

способности, как правило, без существенного изменения толщины стенок. 

В то же время, для объектов нефтегазового комплекса наиболее естественно 

классифицировать процессы коррозионного разрушения на протекающие на наружной и 

внутренней поверхности металлического объекта. В зависимости от условий протекания 

различают несколько видов наружной или внутренней коррозии стальных сооружений 

добычи, транспортировки и хранения нефти и газа. 

Наружная коррозия может быть подразделена на: 

‒ почвенную коррозию, происходящую в условиях заложения металла в почву; 

‒ атмосферная коррозия, происходящую в условиях влажного воздуха; 

‒ микробиологическую коррозию, вызываемую или усиливаемую микроорганизмами, 

содержащимися в грунте; 

‒ коррозионное растрескивание под напряжением (КРН), вызываемое следующими 

последовательными процессами: наводораживание, коррозионное и механическое 

разрушение объекта; 



11 
 

‒ электрокоррозию, вызываемую почвенными постоянными или переменными 

блуждающими токами от внешнего источника; 

‒ индукционную коррозию, возникающую в результате индукционного влияния линий 

электроснабжения на участках их параллельного следования и пересечения. 

Внутренняя коррозия сооружений нефтегазового комплекса обычно 

подразделяется на следующие классы: 

‒ электрохимическую коррозию в водных растворах, имеющую место при 

соприкосновении металла с подтоварными пресными водами и водными растворами; 

‒ химическую коррозию, вызванную прямым взаимодействием металла с окислителем; 

‒ микробиологическую коррозию, вызываемую микроорганизмами, содержащимися в 

транспортируемом продукте; 

‒ КРН, вызываемое следующими последовательными процессами: наводораживание, 

коррозионное и механическое разрушение объекта. 

 

http://transenergostroy.ru/blog/princip_vozniknoveniya_vrednogo_vliyaniya_sistem_ehz_na_storonnie_ob_ekty_ili_kak_ehz_mozhet_navredi.html
http://transenergostroy.ru/blog/priroda_vozniknoveniya.html
http://transenergostroy.ru/blog/priroda_vozniknoveniya.html
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Контрольно-измерительные материалы к дисциплине  

«Коррозия и защита от коррозии» 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 1  

1. Межкристаллитная коррозия 

2. Биокоррозия 

3. Влияние давления на скорость коррозии 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 2  

1. Цели и задачи дисциплины 

2. Исследование защитных свойств ингибитора И-1-А 

3. Технические способы защиты 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 3  

1. Активные способы защиты 

2. Химическая и электрохимическая коррозия 

3. Биокоррозия 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 4  

1. Влияние давления на скорость коррозии 

2. Структурная форма потока 

3. Содержание кислорода в воде 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 5  

1. Защита трубопроводов от внутренней коррозии 

2. Температура и рН воды 

3. Минерализация воды 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 6  

1. Местная или локальная коррозия 

2. Характер и причины внутренней коррозии нефтегазопроводов 

3. Технологическая защита трубопроводов 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 7  

1. Структурная форма потока 

2. Парциальное давления СО2 

3. Химическая и электрохимическая коррозия 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 8  

1. Технические способы защиты 

2. Равномерная или общая коррозия 

3. Местная или локальная коррозия 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 9  

1. Температура и рН воды 

2. Защита трубопроводов от внутренней коррозии 

3. Внутренняя коррозия 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Институт "Нефти и газа" 

Группа "НР-23-2"      Семестр "8" 

Дисциплина "Коррозия и зашита от коррозии" 

Билет № 10  

1. Межкристаллитная коррозия 

2. Местная или локальная коррозия 

3. Активные способы защиты 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись заведующего кафедрой____________ 

 
 


